Техническое задание.

Алюминиевые сплавы вторичные АК12, АК9М2 ГОСТ 1583-93 используются в производстве деталей на электроинструмент, аналоги не допускаются.
Качество алюминиевых сплавов, а также его  упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям технических условий (ТУ), межгосударственных или государственных стандартов Российской Федерации (ГОСТ или ГОСТ Р) или отраслевых стандартов (ОСТ), либо документу о качестве производителя. Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента ТР ЕАЭС 037/2016.

Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатом, паспортом качества заверенного подписью уполномоченного лица и синей печатью Поставщика.
Особое требование в сплавах не должно быть частиц не растворимого кремния.

Приемка Товара Покупателем по   количеству   производится   в    соответствии   с «Инструкцией о порядке приемке продукции производственно-технического назначения я товаров народного- потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР от «15» июня 1965 г. № П-6, в части не противоречащей условиям Договора.


Приемка Товара Покупателем по качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и  товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от «25» апреля 1966 г. № П-7, в части, не противоречащей условиям Договора.

           Доставка Товара на склад Покупателя осуществляется на условиях:  FCA, за счет Покупателя, транспортно-экспедиционными компаниями.
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